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1. Alustan valmistelu

Alustan tulee olla puhdas, luja ja vapaa kaikista epapuhtauksista. Paikanne-
tut vuodot on avattava ehjaan betoniin asti piikkaamalla, muodostaen sa-
malla sopiva kolo tai ura VANDEX PLUGIn tartunnan varmistamiseksi.

2. Vuotojen paikallistaminen

Mikali vuotokohta on vaikeasti paikallistettavissa, sirottele VANDEX PLUGia
rakenteen pinnalle. N&in vuotokohdat on helpommin havaittavissa.

3. Sekoitus

Kovettumisaikaan vaikuttaa oleellisesti joukkoon sekoitettavan veden maara
ja lampédtila. Sekoitus ja kovettuminen 20 °C lampétilassa:

Sekoita 1Tkg VANDEX PLUGia ja n. 0.25 litraan vettd. VANDEX PLUG on lisat-
tava veteen ja sekoitettava nopeasti. Sekoitusaika on noin 15 sekuntia. Se-
koituksen jalkeen kovettuminen tapahtuu noin 30 sekunnin kuluttua. Kylmis-
sa olosuhteissa kayta haaleaa vetta kovettumisen nopeuttamiseksi. Korkeis-
sa lampdtiloissa kayta viileda vetta kovettumisen hidastamiseksi.

4. Olosuhteet

Ala levita VANDEX PLUGIa jaatyneille pinnoille. Kylmissa olosuhteissa kéyta
haaleaa vetta kovettumisen nopeuttamiseksi. Korkeissa lampétiloissa kayta
viileda vettd kovettumisen hidastamiseksi.

5. Kayttoohjeet

5.1 Paikallisten vuotojen tukkiminen

=  Hukkamateriaalin valttamiseksi, VANDEX PLUGia tulisi sekoittaa
vain pienid maaria kerrallaan. paina VANDEX PLUG haluttuun koh-
taan. Tyostd massa hyvin koloon ja paina sité lujasti noin 30 se-
kunnin ajan. (Kaytd kumihansikkaita)

= Paina materiaalia vuotokohtaan likkuttamatta massaa, kunnes se
on kovettunut.

= Poista ylimaarainen materiaali.

= Kastele VANDEX PLUGInN pinta ja levitda VANDEX vedentiivistyspin-
noite ohjeiden mukaan.

Joissain tapauksissa voi olla hyodyllista levittdd VANDEX PLUG kuivana

jauheena. Aseta ja paina jauhe suoraan vuotokohtaan ja paina noin

30-40 sekuntia. Muutaman minuutin kuluttua poista terasharjalla ma-

teriaali, joka ei ole tdysin hydratoitunut ja kovettunut.

5.2 Viemarainti
Hukkamateriaalin valttdmiseksi, VANDEX PLUGia tulisi sekoittaa vain
pienia maaria kerrallaan.
= Sekoittamisen jalkeen, aseta putki (Esim. @20 mm PVC) piikkaa-
maasi koloon vuotokohdassa ja paina sekoitettu VANDEX PLUG
koloon putken ympdrille. Paina materiaalia ainakin minuutin ajan.
= Tayta kolo oikeaan tasoon VANDEX UNI MORTAR T:la.
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= Kun VANDEX UNI MRTAR 1 on saavuttanut vahintdan 2/3 kovuudestaan, poista putki varovasti ja tuki loppu-
reika ylla kuvatun ohjeiden mukaisesti. Hankalissa vuodoissa voi useampien putkien kaytto olla tarpeen.

6. Menekki

Menekki vaihtelee runsaasti. Paikallisissa vuodoissa menekki on n. 0.3 kg/vuoto.

7. Lisatietoja
Tyokalut tulisi puhdistaa vedella valittomasti jokaisen kayton jalkeen. Muovisten astioiden ja tyokalujen kayttd on suositel-
tavaa.

8. Terveys ja turvallisuus

VANDEX PLUG sisaltaa sementtia.

Arsyttaa silmia ja ihoa. Saattaa aiheuttaa herkistymista ihokosketuksessa. Pidé lasten ulottumattomissa. Valta ihokosketus-
ta ja aineen joutumista silmiin. Mikali ainetta joutuu silmiin, huuhtele valittdémasti runsaalla vedelld ja hakeudu l&akariin.
Kayta soveltuvia suojakasineita.

Lisatietoja Kayttdturvatiedotteessa.

YllG olevat ohjeet ovat yleispdtevid ja perustuvat tmdn hetkiseen kokemukseemme ja tietoon tuotteesta. Tuntematta yksit-
tdisten kdyttokohteiden vaihtelevia olosuhteita emme ota vastuuta lopputuloksesta. Annetut menekit ovat keskiarvoja ja
voivat vaihdella eri kohteissa olosuhteiden mukaan.

Maahantuonti, myynti ja tekninen tuki:
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